顺德区新校服质量标准

	序号
	检验项目
	检验依据要求
	单位
	
	

	1
	纤维含量
	
	
	
	

	2
	甲醛含量
	≤75
	mg/kg
	
	

	3
	pH值
	4.0～7.5
	
	
	

	4
	异味
	无
	
	
	

	5
	可分解芳香胺染料
	禁用（≤20）
	mg/kg
	
	

	6
	耐水
色牢度
	变色
	≥3-4
	级
	
	

	
	
	沾水
	≥3-4
	
	
	

	7
	耐酸汗渍

色牢度
	变色
	≥3-4
	
	
	

	
	
	沾水
	≥3-4
	
	
	

	8
	耐碱汗渍

色牢度
	变色
	≥3-4
	
	
	

	
	
	沾水
	≥3-4
	
	
	

	9
	耐摩擦

色牢度
	干摩擦
	≥3-4
	
	
	

	
	
	湿摩擦
	≥2（深色）
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